~ SOBRE DIFERENTES MASAS DE HIERRO,
ENCONTRADAS EN LA CORDILLERA ORIENTAL .
DE LOS ANDES. . ‘

POR MARIANO DE RIVERO Y J. B. BOUSSINGAULT. .

LLEG’ANDO‘ ‘a2 Santa Rosa, pueblo situade en el cami. i
no de Pamplena a Bogota, supimos que se habia encon. o

trado una mina ‘de hierro en las cercanias, y que un pe- i
daso de este mineral servia de yunque en casa de un her- ~‘f"-#

rero, fuimos agradsblemente sorprehendidos de reconocer
cn este pretendido mineral una masa de hierro, eaverno. |
%a, de unma forma irregulary presentando, en una. palabra, .
los caracteres de un hierro metecrico. ( 1 ) s i
~ Esta masa de hierro fué encontrada sobre la colina o3
de Tocavita 4 un cuarto de legua al este del Pueblo, el 2
~sabado santo del aiio de 1810, por Cecilia Corredor na.
tural de dicho pueblo. Fuimos -4 esta colina, adonde pu-
dimos ver la escavacion que se hizo para extraer esta ma. 4
S8, pues quando se encomtrd estaba casi enterrada, no dee
xando ver mas que una superficie de slgunas pulgadas.
Il terreno de la loma de Tocavita, como el de Sta Rosa
pertenece 2 una formocion de gres secundario, que hemos .
reconceido sobre una extencion coneiderable. |
- La posicion de Santa Rosa, se puede fixar en Talati-
tnd norte de 5.° 40.” y 75.° 40.” de longitud W. de Paris, .
elevada sobre el nivel del mar 2744 metros. - it
Los habitantes se reunieron para bajar esta masa de hierro
al pueblo. Se quedo depocitada siete aftos en el cabildo, y sie.
te anos despues hasta nuestra llegada se utilisd en el taller del
herrero; el hierro eamo lo hemos dicho mas arriba es caverno~
$0, pero en las cavidades no hemos encontrado ningun indicio
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(1) Otras masas semejantes  esta, 2e han encontrado en el Tucuman,
Provincia de Buenes-Ayres, en Mexico, y tambien ea Siberia donde
se ha hallado una gelcbre, que €s conocida con sl Bombre de hisrre.
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“de vidrio;es maleable, di ara limarlo, su extructuraesgra.
b nosa, su brillo blaneo Mo, su peso especifico esde 7, 3.
ﬁ' - ‘Nos exdgeraron mucho el peso de esta masa, st se -
" ‘trata ‘de cubicarla, sin embargo de la irregularidad de su
superficie, se encontrara quesu volumen es casi de 102. deci.
‘metros cubicos y por consiguiente su peso’ se¢ debe aproxi.
‘mar 4 75, myria.gramos. ( 2 ) | |

Un heche bien digno de notarse, es, que casi en la mis,
ma ‘epoca que s¢ encontrd ests masa de hierro, se ‘halla.
ron en las cercanias dc Santa Rosa, sobre la misma loma,
pero en diferentes direcciones otros pedasos del mismo
metal, parece que sc¢ encuentran con frecuencia, pues ‘en
el poco tiempo que estubimes alli, nos procuramos bas.
tantes, Nos quedaba para convencernos de la identidad de
este hierro con los que deseriben diversos viageros, el exa.
minarlo quimicamentc, ¢s con este objeto que hemos eme
prendido los analisis siguientes, |

Analisis del hierro que pess 75. myriagramos.

1,28. G. de este metal fué disuelto en el acido nitrico, I,
-digolucion fue muy viva, no quedo sino un ligero reci.
duo, se evapord caci: hasta la sequedad para oxidar el hierro
como 8¢ debia, se le afiadié agua ‘despues ;para precipi-
‘tarlo ;por €l amoniaco, ¢l oxido de thierro precipitadoifué
separado :por (la ‘filtracion 'y lavado..con agua .caliente.
| :El iliquido amoniacal estaba bastante 'tefiido con vn co.
lor verde ‘azulado. [Precipita -abundantemente .por €l pru.
«¢iato.de potasa ‘en’ bl-1eo ligeramente verde, ‘lo que indica
.que €l amoniaca estaba tefiido ,por el nikel, yno por el
.cobre: ‘4 esta disolucion amoniacal evaporada hasta la mitad de -
su volumen, sé le afiadid entonces la potasa -caustica, 'y
para estar scguras de la entera descomposicion -de las sales
dobles de amcniaco y de mkel, se llevo la evaporacion
hasta la sequedad, alresidue se le afiadid agua, y se obtuvo
8l oxido de nikel que labado .y .calcinado peso O, 14.

- Para busecar el nitkel que podia haberse quedado -con
el oxido de hierro, precipitado de la disolucion nitrica, se
disolvio -este oxido aun todavia humedoen el aeido piro.li.
floso, se-evapord la disolucion, y €l residuo scecado con
las precancinenes, convenientes fue ‘tratado per.el agua, se
filtro, y al licor filtrado se.le afiadié el carbonato de potasa
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(3) El Miriagramo pesa 21 f5°. 11 onzas, 13 adarmes y 3 gs. de castilla.
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“que formd un ' precxpxtado blanca®
vir v este preclpxtado ‘calcinado pe.s‘o 0, Ol. §C reconacio

f"f“m hgero, ge hizo her-

despues por el oxido de Nikel, |
~ Se bused el Cabalto 'y el manganeso en.este hietro, no
se pudo descubrir la mas minima cantidad.
Los produetos obtenidos son.
‘Ox1do dehietro & oy gl '1,17.
Oxado de Makel 5510y 0 <0:18,

| Do Tes ST I

‘Cien partes de este metal contienen.
Hherea i g g B R V9 L
DNukiel” - 15, 4 TR Ly e 8’,59

1007 00.

‘Hemos hecho uso del ‘mismo proceder para exadminar los
otros pedasos; eonsignaremos aqui sus resultados.,

Masa del peso de 681.-gramos encontrada-en 1810. cer.
ca de Sta, ‘Rosa. ‘Este ‘hierro “es -maleable, ‘ dificil de li-
marse, ‘su brillo es argentino, su-grano es: fino como el del
acero, -sc forja :bastante ‘bien, peroes quebradize quando
se¢ calienta, -su peso especifico es de 7,6.
4, 18.:G. anatizados kan-dado
‘Oxido de hierro , , -y, +, 9,46,
*Oxi1de de'Nikel , , ., ., 0,75
Residuo insolubleenel -~ - -~ .
:ae1do NILried ', ty: 4 < 4 0,02,
‘Por -ciento |
Hiereo a0 0 GRS 5 (091 88
IN kel gt g dneiege Sl gl T g, 2
FWIARO 5 G e gl 028

99.72

El residuo indisolible en el a¢ido nitrico, ‘escon dificultad

atacado, por el acido nitro-muriaticoaun quando sea por la

_ebulicion, parece compuestode nikel, de hiefro'y puede ser

‘que contenga tambien un poco de Lhromo.

Otra masa del peso de 561, gramas encontrada tam=
‘bien en 1810 cerca de Sta Rosa. Su extructura cavernosa
merlcable, muy<dura 2 la lima, brillo argentmo, grang muy se-
mejante al del 4cero - fundido y tirado




’

hierrd et s 5 . 2.62.
Osido de Nikely 53 4 ,.°, 0,16,

Por ciento ; |
Hierro ' 'y SSMT: 5 siyiviis ) D1 L6
Nikd SO B e TR e
‘ : 98,123.
Hemos constatado la precensia del Nikel en otros muchos
pedasos encontrados en la misma, epoca que los precedentes
en las cercanias de Sta. Rosaj ¢l peso del mas grande es de

. 145, grames, 0 a4 . |
Mas' no es solamente en las cerconias de Sta. Rosa que
se¢ ha encontrado este hierro en el estado metalicoy descrivire.

mos todabia. dos masas. mas; de este metal hulladas. g al=
guna distancia de la salina de. Zipaquira en el lugar nombra..
do Rasgata, La una de ellas pertencciente al Sor. Geronimo
Teorres, pesa 41 kilogramos, esta. sin cavidades, es hierro,

 rhuy malcable, su grano .es de pequeiias. facetas, muy duro,

para limarse, su brillo es argentino, y su peso. espesifico de 7,6,
4. G. analisad6s han dado.

Oxido de hierro ', .,/ ,. 528,
Oxido d¢ Nikel, . , , , 0,40,
Porciento ' | A TR
Hierro , , 5 4 -y lipii9s/ 9076,
le‘-’l Do, SRR B B0 D 7a87°
98,62.

La otra masa pesa 22. Kilogramos, es muy cavernosa de

forma casi esferica, el hisrro muy malecable, estructura ho.

josa, y ' su brillo argentino le da elaspecto de eciertos hierros

vaciados de color blanco. Enzayada para buscar el Nikel
ha parecido contener de 7 a 8. por ciento
Zipaquira, en cuyas inmediaciones'se han encontrado

~ estas. ultimas masas, esta d la latitud norte de 4.2 57’ y 2 la

longitud w. de Paris de 76.° 33, su elevacion. sobre el nivel
del mar es de 2650. metros. ‘

 Bogeta Imp, de j¢ Reptidlica pror Nicomedes Lorawendnio de 1828,
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